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YUksek Performansli Sentetik Digli Yaglar

Uygulamalar icin avantajlan

- Genis caligma sicakligi araligi

- Sentetik yaglayiciligi ile uzun servis 6mrii
- Yiiksek sicaklikta yiiksek performans

- Atik ve camur olusumunu engeller

Aciklama

Tam sentetik ester baz yag ve ekstra ep 6zel katiklar ile glclen-
dirilmis yuksek performansli digli yaglandir. Genis ¢alisma sicaklik
araligi ile vizkozite harekeliligini mukemmel korur.

Ozellikle yiik tasima kabiliyeti ve stirttinme kaynakli yiiklerdeki
malzemelerde asinmayi engeller. Oksidayon ve asinmaya karsi ¢ok
direncli olup yapisi geregi yUksek sicakliklarda da mikemmel
performans gdsterir. Diger sentetik ve mineral yaglar ile karigabilir.

Uygulama

Sentetik ve mineral yaglarla kansabilir ancak en iyi performansi
alabilmek igin uygulamaya koymadan énce eski yag bosaltilr,
sonrasinda yeni yag ilave edilir.

Uygulama alanlari

Diz, konik ve sonsuz diglilerin yani sira kaymali ve rulmanli yataklar
gibi ilgili makine elemanlarinin yaglanmasi icin kullanilabilir. Ayrica,
sizintl yapan veya damlayan yagin gevre igin tehlike olusturabilecegi
uygulamalar igin dzellikle uygundurlar.

Urin faydalari

- Sicaklik degisimlerinde pargalarda hasar olusumunu engeller
- DUsUK surtinme katsayisi ile mikemmel asinma dnleme
ve yaslanma onleyici
- KépUklenme ve karbonlagsma olmadan yUksek sicakliklarda kararlidir.
- Oksidasyona karst iyi direng
- MUkemmel viskozite indeksi
- Artik ve gamur olusumunu engelleyen ylUksek oksidasyon kararlilig
- SUrtinme ve asinmaya karsi yuksek koruma
- lyi demdilsifiye etme &zelligi

Ambalaj zgg E - Aliminyum ve bakir alagimlari dahil metallerde leke birakmaz
- Conta veya kegelerle ¢cok iyi uyumluluk saglar
Teknik Bilgi
ISO VG DIN 51 519 100 150 220 320 460
Yogunluk 15 °C ASTM D-1298 0,865 0,866 0,869 0,875 0,883
Viskozite ASTM D-445 mm?/sn 100 150 220 320 460
Viskozite Index ASTMD-2270 100 104 104 105 107
Baz Yag Cinsi Sentetik Sentetik Sentetik Sentetik Sentetik
Welding load, 4 ball test, Kg ASTM D-4172 200 200 200 200 200
Pour point, °C ASTM D-97 -15 -15 -15 -15 -10
Flash point, °C ASTM D-92 230 235 235 235 240
FZG test 8,3/90, stages passed DIN 51.354 12 12 12 12 12
Copper corrosion, 3h at 100°C ASTM D-130 15 20 30 34 35
Demuisification test, 40-37-3 1a 1a 1a 1a 1a
separation time , minuts ASTM D 1401
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